
 

51               Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Tidak terdapat pengaruh penambahan nanoselulosa dan kitosan terhadap 

sifat bakteriostatik dan bakterisidal bone cement . 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi nanoselulosa 

kitosan dalam bidang kedokteran gigi, dan dengan jumlah spesimen yang 

lebih banyak. 

2. Prosedur pengujian antibakteri sebaiknya dilakukan dalam keadaan lebih 

steril sehingga tidak terjadi kontaminasi, yang dapat menyebabkan data 

menjadi bias. 


